
Laboratorio di Geotecnica – Prof. Riccardo Castellanza 

Corso di Laboratorio di Geotecnica 
 

docente: ing. Riccardo Castellanza 

 
Lezione 10 

Prove per la caratterizzazione del 
comportamento meccanico delle rocce: 
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1) Point Load Test: Stima della 

resistenza a compressione   
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Point Load Test: Stima della resistenza a compressione   
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2) Prova monoassiale UCS: Stima 

della resistenza, rigidezza e 

classificazioni 

http://www.geo.unimib.it/index.php


Laboratorio di Geotecnica – Prof. Riccardo Castellanza 

Prova di compressione monoassiale   
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Prova di compressione monoassiale   

•Pressa in controllo di carico (pressa oleodinamica) da 50 kN  

 

•  misura dello spostamento totale: trasduttore di spostamento verticale L.V.D.T 

•  misura dello spostamento locale: trasduttore di spostamento orizzontale ed estensimetri 

non risentono degli effetti di bordo (assestamento delle basi del campione e interazione a taglio 

tra campione e basi di carico)    

  

  
  
  
  

  

estensimetri   

t rasduttore   
d i   spostamento   
orizzontale   

t rasduttore   
d i  spostamento   
verticale   
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Prova di compressione monoassiale   

•Pressa in controllo di spostamento 50 kN  

   
 

•  misura del carico: anello dinamometrico 
   capacità: 5 ton            sensibilità: 30 N 
 

•  misura dello spostamento assiale: trasduttore di spostamento L.V.D.T. 
   capacità: 0-25 mm           sensibilità: 0.005 mm 
 

•  realizzazione di basi intercambiabili e testina di carico 

Testa  
di carico 

Basi  
intercambiabili  
in acciaio  inox 
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Fasi prova di compressione monoassiale   

A) Preparazione provino: dimensioni e peso 

D) Smontaggio e rielaborazione dati 

C) Compressione fino a rottura 

B) Posizionamento sulla pressa pressa: centraggio 
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Prova di compressione monoassiale: Curva sforzo assiale – deformazione assiale   
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Rielaborazione curva sforzo assiale – deformazione assiale   

http://www.geo.unimib.it/index.php


Laboratorio di Geotecnica – Prof. Riccardo Castellanza 

Rielaborazione curva sforzo assiale – deformazione assiale   
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Prova di compressione uniassiale: Sistema pressa – campione     
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Prova di compressione uniassiale: Comportamento post-picco    
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Esercizio 1: gesso intatto e degradato : Telaio GDS VIS in controllo di spostamento 

Gesso intatto: 10 m di profondità 

Gesso degradato: 60 m di profondità SL_D1_m01
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Telaio GDS VIS in controllo di spostamento 
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Esercizio 2. Prova monoassiale con Advanced Test : Active Load control 
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Esercizio 2 
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deformazione assiale [-]

def assiale

def assiale ext

def radiale

def volumetrica

http://www.geo.unimib.it/index.php


Laboratorio di Geotecnica – Prof. Riccardo Castellanza 

Fattori di influenza sul comportamento a compressione   
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Fattori di influenza sul comportamento a compressione   
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Valori di resistenza e rigidezza per differenti rocce   
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3) Classificazione rocce 
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Classificazione tecnica delle rocce: Deer & Miller (1967)   
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Classificazione tecnica delle rocce: Deer & Miller (1967)   
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4) Prove di trazione BT:  

diretta ed indiretta 
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Resistenza a trazione delle rocce : prova di trazione diretta 
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Resistenza a trazione delle rocce : prova di trazione diretta 
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Resistenza a trazione delle rocce : prova di trazione brasiliana 
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Resistenza a trazione delle rocce : prova di trazione brasiliana 

• compressione diametrale di dischi di d=60 mm e spessore t=30 mm con diverse 

giaciture dei piani di sedimentazione rispetto al diametro caricato  

• applicazione del carico mediante piastre piane 

Modalità di rottura: 
 

rottura diametrale del disco e 

formazione di cunei con materiale destruttutato al  

contatto con le piastre di carico  
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Resistenza a trazione delle rocce : prova di trazione brasiliana 
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